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DANH MUC CHI TIEU THi NGHIEM
, CUA PHONG THI NGHIEM LAS-XD 155
(Kém theo Gidy chimg nhén du diéu kién hoat dong thi nghiém chuyén nganh xay dyng Sé:

263 /GCN-BXD, ngay 0§

thang 9 nam 2022)

Tén phép thir

[ Co s& phép Iy tién hanh thir

THU NGHIEM COT LIEU BE TONG VA VUA

Xéc dinh thanh phén hat

TCVN 7572-2:2006; ASTM C136; AASHTO T27;
EN 933-1:2012; JIS A 1102:2014; ISO 6274:1982

Xéc dinh khoi luong riéng, khéi lugng thé tich va

TCVN 7572-4:2006; AASHTO T84, AASHTO T85;

2 g6 hitnuts ASTM C127, ASTM C128
3 |Xdcdinh khéi lugng riéng, khéi lugng thé tich va | TCVN 7572-5:2006; ASTM C127; AASHTO T85;
d6 hiit nude ciia da gde va cdt licu lon EN 1097-6:2013, EN 1097
: . g e R TCVN 7572-6:2006; JIS A 1104:2006; ASTM C29;
4 Xdc dinh khoi lugng thé tich, 4 xop va d6 hong AASHTO T19; EN 1097
et s TCVN 7572-7:2006; ASTM C566; AASHTO T255;
5 |Xcdinh do am EN 1097-5:2008; JIS A1125:2007
e . . - TCVN 7572-8:2006; JIS A1137, JIS A1103; ASTM
6 ﬁa:cfg:l}; l:f;’]‘]g";%‘:glig:‘::h‘?" séttrong cOt lifuva | 117 ASTM C142; EN 933-1:2012; AASHTO T11,
AASHTO T112
. _ TCVN 7572-9:2006; ASTM C40; AASHTO T21; JIS
7 |Xéc dinh ham lugng tap chét hitu co AL105, JIS A1142
8  |Xéc dinh cudng d6 va hé s6 hoa mém cuia da gdc TCVN 7572-10:2006; ASTM D2938; JIS M0302
9 XD d6 nén dép va hé s6 héa mém cta vit liéu lon TCVN 7572-11:2006
10 Xéc dinh d§ hao mai mon khi va dap cua cot liéu TCVN 7572-12:2006; JIS A11121; ASTM C131;
16n (Los Angeles) ASTM C535; AASHTO T96, AASHTO T327
11 |Xéc dinh ham luong hat thoi det trong trong cot |TCVN 7572-13:2006; AASHTO T335; EN 933-3:12,
lidu 16n EN 933-4:08, EN 933-5:98
12 | Xac dinh kha nng phan (mg kiém- silic TCVN 7572-14:2006
13 | Xéc dinh ham lugng clorua TCVN 7572-15:2006
14 | Xéac dinh ham lugng sulfat, sulfit TCVN 7572-16:2006
15 |Xéc dinh ham lugng hat mém yéu, phong héa TCVN 7572-17:2006; JIS A1126:07
16 |Xac dinh ham lugng hat bj ddp v& TCVN 7572-18:2006
17 | Xéc dinh ham lugng silic oxit vo dinh hinh TCVN 7572-19:2006
18 |Xac dinh ham lrgng mica TCVN 7572-20:2006
HU NGHIEM GACH XI MANG LAT NEN
Xéc dinh kiém tra kich thudc va khuyét tat ngoai
19 |quan; D) mai mon; P§ hiat nude; B§ cing 16p mit; TCVN 6065:1995
Luyc udn giy
THU NGHIEM GACH GOM OP LAT
20 [Xéc dinh kich thudc va chat lugng bé mit TCVN 6415-2:2016
51 |Xde dinh d§ hit nude, d6 xOp bieu kién, khoi TEV 641533016
lugng riéng va khoi lugng thé tich
22 | Xéc dinh d6 bén udn va lyc udn gly TCVN 6415-4:2016
23 |Xac dinh 46 mai mon bé mat d6i véi gach phi men. TCVN 6415-7:2016
THU NGHIEM GACH XAY
24 | Xac dinh hinh dang va kich thudc ngoai quan TCVN 6355-1:2009; ASTM C67
25 |Xac dinh d6 bén nén TCVN 6355-2:2009; ASTM C67
26 |Xac dinh d6 bén udn TCVN 6355-3:2009; ASTM C67
27 |Xac dinh d6 hut nudce TCVN 6355-4:2009; ASTM C67
28 | Xiéc dinh khéi lugng thé tich TCVN 6355-5:2009; ASTM C67
29 |Xéc dinh d6 rong TCVN 6355-6:2009; ASTM C67
THU NGHIEM GACH BE TONG TU CHEN
Xéc dinh kiem tra kich thuéc va khuyét tat ngoai
30 |quan; B§ hit nuée; DY mai mon; B bén nén TCVN 6476:1999




THU NGHIEM GACH BLOCK BE TONG

Xéc dinh kiém tra kich thudc va khuyét tat ngoai

3l quan; P hit nude; PO réng; PO bén nén TCVN 6477:2016
THU NGHIEM BE TONG NHUA
32 | Xac dinh d6 6n dinh, d6 déo Marshall . TCVN 8860-1:2011
Xéc dinh ham lugng nhya bang PP chiét st dun 3
Y o i o g TCVN 8860-2:2011
34 |Xéc dinh thanh phan hat‘ i TCVN 8860-3:2011
Xac dinh ty trong 16n nhat, khoi lugng riéng ciia bé
35 |tong nlhuaq:b' tr‘;ﬂg i FHETIsag TCVN 8860-4:2011
36 |Xéc dinh ty trong khoi, khoi lugng thé tich ciia bé TCVN 8860-5:2011
tong nhua da dam nén
37 [Xéc djnh d6 chay nhya TCVN 8860-6:2011
38 |[Xéc dinh d¢ gdc canh cua cat TCVN 8860-7:2011
39 |Xéc dinh hé s6 d6 chit lu 1én TCVN 8860-8:2011
40 |Xéc dinh d6 rong du TCVN 8860-9:2011
41 |Xéc dinh d9 réng cot ligu TCVN 8860-10:2011
42 | Xéc dinh d6 rong lap day nhya TCVN 8860-11:2011
43 | Xéc dinh d6 6n dinh con lai ciia bé tong nhua TCVN 8860-12:2011
THU NGHIEM SON
44 | Xéc dinh d§ min TCVN 2091:2015; ISO 1524
45 | Xac dinh d6 nhét ku bang nhét ké Stormer TCVN 9879:2013; ASTM D562
46 |Phép thir cit 6 TCVN 2097:2015; ISO 2409
47 | Xéc dinh d6 phu TCVN 2095:1993
48 | Xdc dinh d6 kho va thoi gian kho TCVN 2096:2015; 1SO 9117
49 | Xéc dinh d§ bam dinh cia mang TCVN 2097:1993
50 _|Xéc dinh thir dao ddng tit dan cua con Iic TCVN 2098:2007; ISO 1522
51 [Phép thir uén (truc hinh try) TCVN 2099:2013; ISO 1519
52 | Xéc dinh gi4 tri do bong & 20 9, 60 d6 va 85 do TCVN 2101:2016; ISO 2813
53 |Xéc dinh mau sic theo pp so sanh tryc quang TCVN 2102:2008; ISO 3668
54 | Xéc dinh d6 bén kiém clia mang son TCVN 8653-3:2012
55 | Xac dinh ham lugng rén ASTM D2134
56 | Xéc dinh khéi lugng riéng ASTM D1475
57 |Xac dinh d6 bén nhiét am ctia mang son TCXDVN 341:05
58 | PP khong pha hity x4c dinh chiéu day mang son khd TCXDVN 352:05
THU NGHIEM CO LY DAT XAY DUNG
59 |Xac dinh khéi wong riéng (6 trong) TCVN 4195:12; ASTM D854, ASTM C128; BS EN
ISO 17892-2; BS1377-2; AASHTO T100
TCVN 4196:12; BS EN ISO 17892-1; ASTM
60 |Xac dinh d6 4m va d6 hat 4m D2216, D4959, D4643; BS 1377-2 ; AASHTO
T180 ; 22TCN 333 :2006
TCVN 4197:12; ASTM D4318; BS 1377-2; BS EN
61 |Xac dinh gi6i han déo, gidi han chay ISO 17892-12; AASHTO T89 ; AASHTO T90;
GOST 5180
TCVN 4198:14; ASTM C117, ASTM C136, ASTM
62 |Xac dinh thanh phén hat D422, ASTM D1140; BS 1377-2; BS EN ISO 17892-12
TCVN 8567:2010; AASHTO T88; AASHTO T27
63 |Xéc dinh strc chong cilt trén méy cét phing TOVN 4199:95; Bisl%;zgagssoEN 150 17892-10;
64 Xac dinh tinh nén lin trong diéu kién khong no TCVN 4200:12; BS EN ISO 17892-5; ASTM D2435,
hong D4186; BS 1377
[CVN 4201:12; TCVN 12790:20; ASTM D1557, D698
65 |Xac dinh d chit tiéu chuan ASTM D558; AASHTO T99, AASHTO T180; 22TCN
333:06; BS 1377-4; GOST 22733
66 |3ko dinh kishi iwong b tieh {dung trong) TCVN 4202:12; ASTM D7263; BS EN ISO 17892-3;

BS 1377-2




67 _|Xac djnh d§ tan ra cuia dat trong phong thi nghi¢m TCVN 8718:12; ASTM D4647
68 ﬁ‘:]:}‘l’;;:a“ tinh truong nd cua dat trong phong TCVN 8719:12; ASTM D4546; BS 1377-5
69 |XD dic tinh co ngét ciia dat trong phong thi nghi¢m TCVN 8720:12; ASTM D955, ASTM D6289
70 | X dinh khoi lugng thé tich khd 16n nhat va nho TCVN 8721:12; BS 1377-4; 22TCN 333:2006;
nhét ciia dét rdi trong phong thi nghiém ASTM D4253, ASTM D4254
71 | XD d¥c trung lun udt cua dat trong phong thi nghi¢m TCVN 8722:12; ASTM D4546
7o | Xée dinh h s6 thAm cua dat trong phong thi TCVN 8723 :12; BS 1377-5; BS EN ISO 17892-11;
nghiém ASTM D2434
7 géc dir}h goc nghi ty nhién cia dat roi trong phong TCVN 8724:12
i nghiém : ] ; o
Xac dinh sirc chong cat cla dat hat min mém yéu 3
™ | bing thi nghi¢ém cit canh & trong phong TCVN 8725:12
75 | Xéc dinh ham hrgng hitu co ciia dat trong phong TCVN 8726:12; ASTM D2974; BS 1377-3;
thi nghiém AASHTO T267
76 |Xac dinh thanh phan mudi hoa tan TCVN 8727:12; BS 1377
Xéc dinh strc khang cat khdng c6 két — khong thoat | TCVN 8868:11; ASTM D2850, ASTM D4767; BS
77 |nuée va cb két — thoat nude cia dat dinh trén thiét 1377; ASTM D7181; BS EN ISO 17892-8,9 ;
bj nén ba truc AASHTO T296, AASHTO T234
7g | e dinh chi s6 CBR cua dat, da dam trong phong | 22 TCN 332:2006; TCVN 12792:20; ASTM D1883;
thi nghiém AASHTO T193; BS 1377-4
Xéc dinh chi tiéu thi nghiém nén mét truc c6 nd ASTM D2166; BS EN ISO 17892-7; TCVN 9438:12;
79
héng BS 1377-7
80 [Xac dinh d6 x6i rira cia dat ASTM D4647
81 | XD chi tiéu co két thé'm theo kiéu buong Rowée BS 1377-5,6
Xéc dinh strc khéng cat bing thi nghiém cit mau
82 | fam san sdi Ién ASTM D3080
83 | XD tinh nén thim mau dim san 1én BS EN ISO 17892-11
84 | XD hé s0 tham vat liéu roi véi cot nude khfm’g doi ASTM D2434
85 [ XD thi nghiém strc chdng cét c0 két trén mdy cét phing ASTM D3080
86 | Phan loai dit TCVN 8217:09; TCVN 9362:12; TCVN 5747:93 ;
ASTM D2487; BS 5930; AASHTO M145
[HU NGHIEM BENTONITE
87 |Xac dinh khdi lwong riéng TCVN 11893:17; ASTM D4380; API-RP-13B
88 |Xéc dinh d6 nhét bing phéu Marsh TCVN 11893:17; ASTM D6910; API-RP-13A&13B
89 [XD d6 nhét biéu kién; Do nhét déo; Lyc Bingham API-RP-13A&13B
Xéc dinh lyc cdt tinh; Ty 1¢ keo (46 truong nd); =
%0 Lugng tich nuéc; D6 day do sét; D6 on dinh TCVN 11893:17; APL-RP-13A%13B
91 |Xac dinh ham lugng cat TCVN 11893:17; ASTM D4381; API-RP-13A&13B
92 |Xac dinh do pH TCVN 11893:17; ASTM D4972; API-RP-13A&13B
93 | Xéc dinh d6 4m ASTM D 2216; API-RP-13A&13B
94 |Coc khoan nhdi - Thi cng va nghiém thu TCVN 9395:12
THU NGHIEM PAT GIA CO
95 |Xéc dinh d§ dam chit tw nhién ASTM D558
96 |XD do dam chit theo phuong phép khé va uét ASTM D559
97 |Xéc dinh o bén theo thdi gian ASTM D560
98 | Xéc dinh cudng do khang nén cia mau hinh try ASTM D1633
99 | Xiéc dinh cudng d6 khang nén ciia mau hinh thanh ASTM D1634
100 | Xac dinh cudng d6 khang uon ciia mau hinh thanh ASTM D1635
Xéc dinh khoi lrgng thé tich khé 16n nhét va d6 am
101 [t6t nhat; Cudng d6 khang ép; M6 dun bién dang; 22 TCN 59:1984
Do On dinh véi nude va nhiét; Cudng d¢ ép ché
102 |Gia c6 dét nén yéu — PP tru dit xi ming TCVN 9403:2012
THU NGHIEM VAI PIA KY THUAT, LUOI PIA KY THUAT, MANG DPIA KY THUAT, CHI VA
CAC SAN PHAM PIA KY THUAT XAY DUNG
103 | XD sirc bén khéng thing béing phép thir roi con BS EN ISO 13433; TCVN 8484:10; IS 13162-4




104

Xac dinh cuong d§ kéo gidt va d gidn dai kéo giat

ASTM D4632; TCVN 8871-1:11

105

Xéc dinh sirc khéng xuyén thing thanh

ASTM D4833; TCVN 8871-4:11; TCVN 9752:14

106

Xéc dinh sirc khang xuyén thung (CBR)

ASTM D6241; TCVN 8871-3:11; BS EN ISO 12236;
DIN 54307

107

Xac dinh cudng d¢ xé réch hinh thang

TCVN 8871-2:2011; ASTM D4533; ISO 14293

108

Xéc dinh lugng thoat nude

TCVN 8483:2010; TCVN 8487:2010; ASTM D4716;
BS EN ISO 12958

109

Xéc dinh kich thudc 16

TCVN 8486:2010; TCVN 8871-6:2011; ASTM
D4751; BS EN ISO 12956; IS 14294

110

Xac dinh cudng d6 chju kéo ciia méi nbi

TCVN 9138:2012; ASTM D4884; BS EN ISO 10321;
IS 15060; ISO 13426-1; ASTM D7737; GRI GG2

111

Xéc dinh khoi lugng riéng cta chi ndi

ASTM D1907, IS 23733

112

Xéc dinh cudng dd chju kéo cia chi ndi

ASTM D2256

113

Xéc dinh kha nang chju tia cyc tim, nhiét 46 va do
A
am (UV)

TCVN 8482:2010; ASTM D4355; ASTM D5721;
ASTM E2254;,ASTM D7238/D4329; 1S 13162-2;
TCVN 9759:2014 ; ISO 4892-3/6721-1/11359-2;
G154; EN ISO 13438; ISO 13434

114

Xc dinh lyc ma st bang phwong phép ct tryc
tiep

ASTM D5321, ASTM D6243
BS EN ISO 12957

115

Xac dinh khéi Ivgng trén don vj dién tich

ASTM D5261, ASTM D3776; IS 14716; TCVN
8221:2009; BS EN ISO 9864; EN 1849-2

TCVN 8220:2009; BS EN ISO 9863; ASTM D5199;

’ A . IS 13162-3; EN 1849-2; ASTM D1777; D751;
116 |Xéac dinh chiéu day danh dinh D6525; TCVN 1592:2013
ISO 23529:2010
117 |X4c dinh cubng d6 kéo ditt va 46 dan dai ASTM D4595, D6637, D412; IS 13162-5; BS EN ISO

10319; TCVN 8485:10; ASTM D6992

118

Xéc dinh cudng d¢ chju kéo moi

ASTM D5262; ISO 13431, IS 14739; ASTM D6992

119 |Xac dinh cudmg do chiu kéo ASTM D638, D882; BS EN ISO 527; DIN 53504;
120 |Xac dinh d6 gion va dan hoi ASTM D746; BS ISO 974
121 | Xéc dinh céc chi tiéu cua 16p vai boc, vai phi ASTM D751
122 | Xée dinh khéi hwgng riéng ASTM D792; ASTM D1622; TCVN 6039:2015;
TCVN 4866:2013; ISO1817

. en e s ASTM D1004, ASTM D624; BS EN ISO 6383; DIN
i |Meeiih cotns 4038 rich 53507; TCVN1597-1:2018; EN 12310
124 |Xac dinh sy thay dbi bé mit theo nhiét do ASTM D1204
125 | Xéac dinh khoi lugng thé tich ASTM D1505; ISO 1183
126 |Xac dinh dé toan ven mdi ndi ASTM D4437
127 | Xéc dinh dé toan ven mi ndi han nhiét ASTM D6392; TCVN 8201:2009
128 |Xéc dinh d¢ lao hoa khi chju nhiét ASTM D5721; DIN 53504; TCVN 9756:2014
129 |Xéc dinh chiéu day cia mang dia k¥ thudt ASTM D5994; TCVN 9749:2014

ASTM D6693; TCVN 9751:2014; ASTM D412;
130 | Xéc dinh cudng d6 kéo dirt ctia mang dja ky thudt | ASTM D2990; ASTM D790/; ASTM D2523; EN
ISO 527; JIS K6673; EN 12311

131 |Xé4c dinh d6 phan tan carbon den ASTM D5596; TCVN 9758:2014
132 | Xéc dinh sirc khéng xuyén thiing ASTM D5494
ol —————. ASTM D1603; AST?éI 5)2;; 2, TCVN 9753:2014;
134 | X4c dinh thoi gian khéng nén hinh V lién tuc ASTM D5397; TCVN 9757:2008
135 | Xéc dinh chi s6 chay ASTM D1238

e .. , . ASTM D3895; ASTM D8117; TCVN 9754:2014;
136 |Xac dinh thoi gian cam ng oxi hoa ISO TR10837; ISO 11357-6
137 [Xéc dinh thdi gian cam img oxi hda khi chju ép lyc ASTM D5885; TCVN 9755:2014
138 |Xac dinh dudng kinh chi TCVN 5241:1990; ASTM D204
139 | Xéc dinh chiéu cao san TCVN 9750:2014; ASTM D7466

HU NGHIEM BAC THAM




140

Xéc dinh trong lugng bic

ASTM D3776

141

Xéc dinh chiéu day bing phuong phap do

ASTM D5199; BS EN ISO 9863; IS 13162-3; EN
964/1; TCVN 8220:2009

142 [Xéc dinh chiéu day vo boc ASTM D1777
143 | Xéc dinh cudng do kéo dit va dd dan dai cia bac ASTM D5035; BS 6906-1; IS 13162-5
144 |Xéc dinh d¢ 4m can bang ASTM D1412
145 | Xac dinh khoi lwong riéng cua 15i ASTM D1505
146 | Xéc dinh cuong d§ khang nén ASTM D1621
147 | Xac dinh cudng dd kéo giat va d gidn dai vo boc ASTM D4632; TCVN 8871-1:2011
148 | Xac dinh cudng dd kéo dit va dd gidn dai vo boc  ASTM D5034; ASTM D5035; ASTM D751; IS 13162-4
149 | Xac dinh cudng d6 khang xuyén thiing vo6 boc ASTM D4833; TCVN 8871-4:2011
150 | Xéc dinh cudng d§ kéo dirt hinh thang vo boc ASTM D4533; TCVN 8871-2:2011
151 |Xéc dinh cudng d§ khang buc vo boc ASTM D3786; TCVN 8871-5:2011
g o G R ASTM D4751; TCVN 8486:2010; TCVN 8871-6:2011
152 | Xac dinh kich thude 16 vo boe BS EN ISO 12956; IS 14294
153 |X4c dinh 46 thim xuyén ASTM D4491; TCVNI!?;]:;?.;TO; BS ENISO 11058;
. a g% TCVN 8483:2010; ASTM D4716; BS EN ISO 12958 ;
154 | Xac dinh d§ dan nudc ASTM D6918
155 | Xéc dinh cudong d¢ va dép ASTM D256
156 |Xac dinh kha ning hit nude, nam mdc ASTM D570, ASTM G21; BS EN ISO 62
157 | Xac dinh su thay d6i nhiét do khi chju tai ASTM D648
158 |Xac dinh d§ ciing ASTM D785, ASTM D1621; BS EN ISO 2039
159 [Xéc dinh tinh udn ASTM D790; ISO 1209
. N 2 ASTM D1525; TCVN 6147-2 :2003 ; TCVN 6147-
100 |60 dinh dp s mbm 1 :2003: BS EN ISO 2507, 306
161 |Xéc dinh su thay ddi nhiét do ASTM D3418; ISO 12091
162 |Xac dinh chiéu réng ASTM D3774; ASTM D751
[HU NGHIEM TAM TRAI VA THAM SET CHONG THAM
163 |Xac dinh (ing suat nén ASTM D2523
164 | Xéc dinh d6 gilr nudc ASTM D4551
165 |Xéc dinh cac tiéu chuan cia tam bituminous ASTM D5147
166 |Xac dinh cudng dd khang xuyén ASTM D5635; TCVN 9066-2:12
167 | Xéc dinh cudng d6 lién ket ASTM D903
168 |Xac dinh d6 am ASTM D2216
169 |Xéac dinh d6 thim nudc ASTM D5084, D6766
170 |Xéc dinh kha néing khang tham ASTM D5385; EN 1928
171 |Xéc dinh luyu lugng thdm ASTM D5887
172 | Xéc dinh d$ truong nd clia dat sét ASTM D5890
173 |Xéc dinh sy mét nudc clia khodng sét ASTM D5891
174 | Xéc dinh khoi lugng don vi dién tich ASTM D5993;TCVN 8221:09;ASTM D5261
175 |X4c dinh sirc khang cat ASTM D6243; ASTM D5321
176 |Xéc dinh cudng do két dinh giira cac 1op dét ASTM D6496
177 | Xéc dinh cudng dd chju kéo ASTM D412
178 | Xdac dinh d6 thoat nudce ASTM D154
179 | Xac dinh d6 bam dinh ASTM D903; BS 903.A21
180 |Xéc dinh d6 boc hoi ASTM E96; UNE EN 14150
181 [Xac dinh chidu day do day danh dinh TCVN 8220:2009; ASTM D5199
A A LA e A AA ix o x: ASTM D6768; ASTM D4595; TCVN 8485:2010; BS
182 | Xé4c dinh cudng d6 kéo dit va dg gian dai (GCL) EN ISO 10319; BS 6906-1; IS 13162-5
'HU NGHIEM CU BAN NHU'A
183 | Xdc dinh cudng d va dép ASTM D256
184 | Xdc dinh cutng dd kéo ASTM D638
185 | Xéc dinh cudng d¢ khang nén ASTM D695
186 |Xéc dinh cudmg dd khéng ubn ASTM D790; ISO 178; ISO 1209
187 |Xéc dinh khéi lugng thé tich va khdi lugng riéng ASTM D792

L



188 |Xéc dinh d¢ ciing (d¢ cimg shore) TCVN 4502:2008; ISO 868
189 |Nhiét d6 bien dang ASTM D648
190 [Anh hudng ctia Notced Izod ASTM D256
[HU NGHIEM VAT LIEU PVC-HDPE, ONG NHUA, VAT LIEU CHONG THAM
TCVN 7434 :2004, TCVN 9066-1:2012; BS EN ISO
6259 ; TCVN 10544:2014; TCVN 9067:2012; TCVN
191 |Xéc dinh do bén kéo va dé gian dai 4509/4501:2013; 1ISO6992-3; ASTM D5147/573/412;
ISO 527/37, EN12311; EN12311; DIN 53445; JIS
K6773/K7113
TCVN 6145:2017; ISO 3126; TCVN 9070:2012;
. . . TCVN 11821:2017; TCVN 6148:2007, TCVN
192 | Bap Sk R e 6145:07; TCVN 8492:11; ASTM D3034, D2122; EN
496
TCVN 6144:2003, TCVN 9070:2012; TCVN
193 |Xéc dinh d6 bén va dap bén ngoai, 46 cimg 11821:2017; TCVN 8849:2011; ASTM D2240; D256;
ISO 3127; DIN 53505
TCVN 9066-3:2012; TCVN 9067:2012; TCVN
194 |Xéc dinh d6 bén nhiét 6242:2011; DIN 86076; ASTM D5147, D746, D1870;
EN 1427
g pd ; £ TCVN 9067:2012; ASTM D4551; TCVN 9070:2012;
195 | Xéc dinh d§ bén v&i ap suat bén trong TCVN 6149:2011; ISO 1167
TCVN 8699:2011:, TCVN 9070:2012; TCVN
196 Xéc dinh d6 bién dang hinh hoc va ép lyc nén bén 11821:2017; TCVN 6148:2007; TCVN 8850:2011;
ngoai cla vfmg, d6 nén ASTM D395; D695; ISO 2505; DIN 53517; ASTM
D3034; EN 12256; ISO 9969 ; ISO 13968
197 | Xéc dinh d khang ozon ASTM D1149
198 |Xac dinh d6 bién dang khi ngém trong dau ASTM D471
199 |Yéu ciu chung hé théng 6ng dung cho lép dat cap TCVN 74171 201,?‘1;(_:2\;%;?51 7-23:2004; TCVN
200 |Xéc dinh d6 bén choc thfn:g dong ; TCVN 9067-2:12; ASTM D5635
201 Phuong phé}p thir tiéu chuan cho dd bén kéo xé cua ASTM D4073; EN 12310
mang lgp bitum
202 | D6 thdm nude dudi ap lyc thiy tinh TCVN 9067-4:12; ASTM D4551; EN 14150
203 Df} dé‘bén 'téch 16p vo cuia hai vit ligu déo da dugce ASTM D1876; EN 12316
lién ket vai nhau
PP thir nghiém tiéu chuan dé x4c dinh d¢ luu gitr
nhya dudng cia vai lat duge sir dung trong viée lat
R dudmg bing nhya dudng cho céc mg dung toan ARTM DALY
chiéu rong
205 |Xac dinh d6 bén béc tach clia mbi dan TCVN 9409-2:2014
206 | Xéc dinh ty 1é thay d6i khoi lugng & 70 °C TCVN 9409-3:2014
207 |Xac dinh d6 bén trong mdi trudng vi sinh TCVN 9409-4:2014
208 | Xac dinh do bén trong méi trufmg hoéa chﬁt‘ TCVN 9409-5:14; TCVN 7306:08; ISO 9852
Phuong phap thir tiéu chuan doi vdi (g suat moi
£ trudng-nit cia nhya Ethylene AREM PIe0
PP thir tiéu chuan cho thdi gian cam tmg oxy héa
210 |cia polyolefin dja tdng hop bang PP do nhiét lugng ASTM D8117
quét vi sai ' ,
Xéc dinh ti I¢ thay d6i khoi lugng & 70 °C (xéc dinh )
211 | 18 thay d8i khéi lugng sau khi 1o héa nhiét) TEND 409201
212 |Xéc dinh d6 bén héa chit TCVN 9407:2014
213 [Xéc dinh d§ bén xé rach TCVN 1597-1+2:2018; ASTM D624 ; ISO 34-1/-2
214 |Xac dinh d6 hap thu nuéce TCVN 10521:14; ASTM C272/ D570; I1SO 62
TCVN 9847:2013; ASTM D6942/ D543; ISO 175; EN
215 | Xac dinh anh hudng khi ngam trong héa chit 1ong 14030; DIN 16726, TCVN 9070:2012, TCVN
8492:2011
216 |Xac dinh cudng d§ chju kéo va dé gidn dai khi dirt ASTM D3039

R e
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(Polymer va Composite)

217

Cudng dé bam dinh sau khi ngdm nude

ASTM D4541; BS EN14891:2012

218

Cudng dé badm dinh sau ldo hoa nhiét

ASTM D4541; BS EN14891:2012

219

Kha niing tao cau vét nit & diéu kién thudng

ASTM C836; BS EN14891:2012

220

Do tham nude dudi ap lye thiy tinh 1,5 bar trong 7
ngay

BS EN 12390; BS EN14891:2012

221

Phuong phép kéo dirt thir 46 bam dinh nén

TCVN 9349:2012; ASTM D903/ D7005; ASTM
D4541; EN 1542

Xiéc dinh cac chi tiéu co ly cua tre

222 | o o TCVN 8168-2:2010; ISO/TR 22157-2:2004
[HU NGHIEM RO PA, THAM DA

223 | Xéc dinh d ben chiu kéo va d6 dan dai twong déi ASTM D412, A370; BS EN 10244-2

224 |Xéc dinh mé dun dan hoi ASTM D412

225 |Xéc dinh ton that bay hoi & 1050C trong 24 gidy ASTM D1203

226 | Xic dinh d6 cimg day dai ASTM D2240; TCVN 4502; TCVN 1595:2013; 1SO

868/7619/ 9969; DIN 53505

Xdc dinh trong lugng riéng cta déy dai va 16p vo

227 Boc ASTM D792
228 | Xéc dinh khang &n mon ASTM D1242; DIN 53516
229 |Xéc dinh cép phdi da xép ASTM D5519
230 | Xéc dinh d$ &n mon ctia da ASTM D4992
231 |Xac dinh d6 bén nén cua d4 ASTM D5121
P . - o ‘A “n P
232 E;tc dinh d§ &n mon cua da trong dieu kién kho va ASTM D4992
233 |Xac dinh loai da sir dung trong tham/ dém/ ro da ASTM D4992
A £ . BS EN 10244-2; TCVN 2053:93; ASTM A90/A90M;
234 | Xéc dinh khoi lwong 16p ma kém AASHTO T65
235 |Xéc dinh chi tiéu thir nghiém phun mubi (thdi gian) ASTM B117
236 Xac dinh kich thude mét cdo; Lyuc ciing mit cdo; BS 1052; ASTM A975; TCVN 10335:2014; BS EN
Chiéu day 16p vo boc; Pudng kinh déy 10223-3

237

Tap chat

ASTM D2124-62T

238

Ro d4, tham dé va cac san pham mat ludi luc gide
xodin kép phuc vy xdy dyng cong trinh giao thong
dudng thily - Yéu cdu ky thuat

TCVN 10335:2014

THU NGHIEM HIEN TRUONG

239

XD d6 dm ciia dat tai hién truong

TCVN 8728:2012; ASTM D2937

240

Xac dinh khéi lugng thé tich ciia dat tai hién trudmg

TCVN 8729:2012; TCVN 8730:2012; TCVN
12791:2020; ASTM D1556, ASTM D4254; 22TCN
346; AASHTO T204; AASHTO T191; BS 1377 Part 9

241

Xéc dinh do bing phing bing thudc da 3,0 mét

TCVN 8864:2011

242

Xéc dinh m6 dun dan hoi ciia nén dat va cac 16p két
cu 4o dudng bang PP sir dung tam ép cimg

TCVN 8861:2011; ASTM D4767

243

XD m6 dun dan hdi chung cua két cdu bing can do
vdng benkelman

TCVN 8867:2011; ASTM D4695; AASHTO T256

244

Xéc dinh m6 dun bién dang tai hién trudng biing tam
nén phing

TCVN 9354:2012; JGS 1521:2011

245

XD tric dia cong trinh xdy dung

TCVN 9398:2012

246

XD thi nghiém xuyén déng (DCP)

ASTM D6951; BS5930:2015

247

Xéc dinh thi nghi¢m strc chju tai cia dat (CBR) -
hién trudmg

ASTM D4429; TCVN 8821:2011

248

PP phéng xa xac dinh d6 am va d chat cua dat tai
hién trudmg

TCVN 9350:2012

249

PP thi nghiém xuyén tinh (CPT)

TCVN 9352:2012; ASTM D5778

250

Thi nghiém xuyén tiéu chuén (SPT)

TCVN 9351:2012; ASTM D1586;

251

Quy trinh thi nghiém cét canh hién truong (VST)

22TCN 355:2006; TCVN 10184:2021; ASTM D2573;
BS 1377-9:90




252

Thi nghiém nén ngang hé dao va hd khoan

ASTM D4719; ISO 22476; BS 5930:15

253 | Do 4p lye nude 16 rdng TCVN 8869:2011; AASHTO T252
254 |Po dién trd dat nén TCVN 9385:2012

’ . - - A - M
255 Xéc dinh hé s6 tham cua dat da chira nudc bang PP TCVN 9148:2012

hit nude thi nghiém tir céc 16 khoan.

256

Xéc dinh d6 tham nudc cua dat bing thi nghiém do
nuée trong hé dao va trong hd khoan tai hién truong

TCVN 8731:2012

257

Xac dinh dinh d¢ tham nudc cua da bing PP thi
nghiém ép nude vao 16 khoan

TCVN 9149:2012

PHAN TICH HOA NUGC CHO XAY DUNG

258

Xéc dinh d6 pH

TCVN 6492:2011; ISO 10523; AASHTO T26

259 | Xéc dinh lugng tap chat hiru co TCVN 6186:1996; ISO 8467
260 | XD ham lugng ciin, mudi hoa tan TCVN 4560:1988: AASHTO T26
261 | Xéc dinh ham lugng ion sulfat TCVN 6200:1996; 1SO 9280; ASTM D516
262 |Xac dinh ham lugng ion clorua TCVN 6194:1996; ISO 9297; ASTM D512
263 | X4c dinh ham lugng natri va kali TCVN 6196-3:2000; ISO 9964
264 | Xéc dinh vang ddu m& va mau nudc TCVN 4506:2012
PHAN TICH HOA HOC DAT SET
Xéc dinh hiam lugng silic (SiO,); Nhém (ALO;); Sét ,
265 | (Fe,0,); Canxi (Ca0); Magie (MgO); Sulfua (SO5) OV 1131200
266 | Xac dinh dg pH cia dat TCVN 5979:2007
THU NGHIEM BE TONG, THEP VA VAT LIEU KIM LOAI
TCVN 3118:1993; TCVN 10303:2014; BS EN
569 Rk finherm ok 12390-3, BS EN 12504-1; AASHTO T22; AASHTO
! gdo T140; JIS A1108:06, ASTM C39/C39M: ASTM
C873/C873M; AS 1012.9
268 | Xéc dinh thoi gian dong két TCVN 9338:2012; ASTM C403
. " ~ § A .
269 fféé: t‘i’l':}‘]h cudng d3 ling try va modun dan hoi khi TCVN 5726:1993; ASTM C469/ C469M
TCVN 197-1:2014; ISO 6892; TCVN 7937-1+3:2013;
o , ISO 15630; ASTM A615; ASTM A370; BS 4449+A2;
270 |Xac dinh thir kéo thép JIS G3112; JIS Z 2241, JIS Z2201; AS 1302; TCVN
6288:1997; AASHTO T68
TCVN 198:2008; ISO 7438; TCVN 7937-1+3:2013;
ISO 15630-1; ISO 15630-2; ASTM A 615; ASTM
271 | Xéc dinh thir udn thép A370; BS 4449+A2; JIS G3112; AS 1302; TCVN
6288:1997; 1SO 6892; TCVN 6287:1997; ISO 10665;
JIS 72248
272 | Xac dinh thir udn lai TCVN 7937-2:2013; ISO 15630-2; ASTM A 1064
— i ASTM A370; ASTM A500; ASTM A53; ASTM A5014
trudn nguycn ong JIS G3452; JIS G3459; BS 1387; JIS G3444
274 | D6 bén kéo mdi ndi TCVN 8163:2009
. . . ~ F 4 ~ . &
275 z(ﬁa:éi;nh mirc d§ tham xanh methylene, d6 bam ban CIRIA 83, C683
T TCVN 3106:93; ASTM C39; ASTM C143-10a; ASTM
g . C143-90a; BS EN 12350-2:09; AASHTO T119-11
TCVN 3108:93; TCVN 3115:93; ASTM C642-06; BS
277 |Xée dinh khéi lugng thé tich EN 12350-6:09; BS EN 12390-7:09: AASHTO T121-
11; JIS A 1116:05
o : TCVN 3109:93; ASTM C232; BS EN 12350-4:09;
278 | Xac dinh d§ tach vira, tach nudc AASHTO T158-11; JIS A 1123:10
v s v ta e . TCVN 3112:93; ASTM C231; BS EN 12350-7:00;
279 | Xée dinh khoi huong riéng AASHTO T152-11; JIS A 1128:05
280 | Xac dinh d6 hat nude TCVN 3113:93; ASTM C642-06; BS EN 12350-7:09
281 |Xéc dinh khéi luong thé tich (D9 chéng thém) TCVN3116:93; Asn\g;gﬁ?; ASTM C39; ASTM
282 |Xac dinh cudmg d ling try va mo dun dan hoi khi_ | TCVN 5726:93; ASTM C469-94, ASTM C469-10;




nén tinh BS EN 12390-1:09; JIS A 1149:10
283 i(;icndini} hinl; dé:}glk{ch thuéc clia méu thir va BS EN 12390:09
uén diic mau bé tong
284 | Xéc dinh thoi gian dong ket TCVN 9338:12; ASTM C403
285 | Xéc dinh d§ mai mon TCVN 3114-93
286 | Xac dinh cudng d6 kéo khi udn TCVN 3119-93
THU NGHIEM XI MANG VA PHU GIA CHO BE TONG XI MANG
287 |Xac dinh khdi lugng riéng TCVN 4030:2003; ASTM D1475; ASTM C188
288 | Xéc dinh d6 mi TCVN 4030:2003; ASTM C430; ASTM C204; BS
¢ dinh d§ min
EN 196-6
289 |Xac dinh d6 déo tiéu chuén TCVN 6017:2015
290 |Xéc dinh P 6n dinh thé tich; Thai gian déng két TCVN 6017:2015; ISO 9597; BS196-3; ASTM C266
291 |X4c dinh cutng d5 TCVN 6016:2011; ASTM C348; ISO 679; BS EN
196-1:2005; AASHTO T129; JIS R5201
292 |Xéc dinh d pH TCVN 6492:2011; ISO 10523
293 | Xéc dinh dd co kho cua vira TCVN 8824 : 2011; ASTM C596
294 | Xéc dinh ham luwgng anhydric sunphuric (SO5) TCVN 141:2008
295 | D6 nd autoclave TCVN 8877:2011; C151/C151M
296 |46 nd Sulfat TCVN 6068:2020, ASTM C452
gy | FHmonE phisp s Qe cp fictthanl Vit Touig i) TCVN 12003:2018; ASTM C1038/ C1038M
trudng nudc —
298 Zﬁi‘;} ‘;‘Eﬂ:t';’ thay doi chicu dai thanh vita trong dung | oy 7713:2007; ASTM C1012/ C1012M
THU NGHIEM LUOI, O PIA KY THUAT
299 |Vai thiy tinh - Yéu cau k¥ thuét TCVN 8058:2009
300 Xéc}:h din}? s6 soi doc va sqi ngang trén mot don vij TCVN 8059-1:2009
chiéu dai
301 |Xac dinh chiéu day TCVN 8059-2:2009
302 |Xac dinh chiéu rong va chiéu dai TCVN 8059-3:2009
303 |Xac dinh khoi lugng dién tich TCVN 8059-4:09;ASTM D5261
304 |X4c dinh luc kéo dit TCVN 8059-5:2009; xiKOS;]'l;I D6637/ D6818; ISO
305 |Xéac dinh khuyet tit ngoai quan TCVN 8059-6:2009
306 |Xéc dinh d§ ben nhét ASTM D276
307 |Luwong asphalt thim bam ASTM D6140
308 |Cat tryc tiép trén thiét bj kho 16n ASTM D5321
309 | Thi nghiém kéo tudt ASTM D6706
310 | Xéac dinh diém néng chay EN I1SO 3146
311 |H¢ s6 suy giam do thi cong ASTM D5818
312 |Hé sd suy giam theo thoi gian ASTM D6992/ D5262
313 [D§ bén nit ludi ASTM D7737; GRI-GG2
314 |Xac dinh ham lugng bo oxit (B203) TCVN 8254:2009
315 |Xac dinh ham lugng mangan oxit . TCVN 8263:2009
O ngiin hinh mang trong xdy dyng ha tang cong trinh :
36 | yélgl chu thit k&, thi cbng 4 nahiém thy TCVN 105842014
317 EfSCR (.khﬁ ning chong nit v& do tac dong héa hoc ASTM D1693
cua moi trudng)
318 [Xéc dinh gidi han chay & d bén kéo dai han ASTM D6992-3
319 |Hé s0 gian nd nhiét (CTE) ASTM E831; ISO 11359-2

Ghi chit (*) — Céc tiéu chudn k¥ thuat ding cho cac phép thir dugc liét ké diy du, bao gbm tiéu
chuén Viét Nam va nudc ngoai (néu c6). Khi c¢6 phién ban méi vé tiéu chufn ky thudt thay thé
tiéu chuén cii, phai &p dung tiéu chudn mdi trong tng.



